
ПЛЕНАРНІ ТА УСНІ ДОПОВІДІ 

 1 грудня 

 Відкриття конференції 

 Співголови 

А.Г. Наумовець, В.Д.Походенко 

9.00–9.10  Вступне слово  

А. Г. Наумовець 

9.10–9.40 П-1  Результати нещодавніх досліджень і розробок НАН України в галузі 

наноматеріалів 

А. Г. Наумовець, В. М. Уваров 

9.40–10.10 П-2  Визначення умов деградації наноструктури при зварюванні ODS-

сплавів 

К.А. Ющенко, Б.О. Задерій, І.С. Гах, Т.М. Кушнарьова, В.Є. Мазурак, 

Г.В. Звягінцева 

10.10–10.40 П-3  Нанотехнології в медицині: проблеми та перспективи 
В.Ф.Чехун 

   

10.40–11.10  Перерва-кава 

   

  Співголови  

В.Ф.Чехун, К.А. Ющенко 

11.10–11.30 У-1  Наноструктурная инженерия и предельное упрочнение материалов 

С.А. Фирстов, Т.Г. Рогуль, О.А. Шут 

11.30–11.50 У-2  Модульовані наноструктури та критичні явища 

В.Ф. Клепіков 

11.50–12.10 У-3  Calixarene Based Nanostructures for Material and Life Science 

V.I. Kalchenko 

12.10–12.30 У-4  Синтез та властивості нових супрамолекулярних і композиційних 

наноструктур, поглинаючих надвисокочастотне електромагнітне і 

нейтронне випромінювання 

П.П. Горбик 

12.30–12.50 У-5  Формирование наноструктуры в Ti-Nb сплаве при деформации в 

условиях высоких давлений. Новые дефекты мезоуровня. 

Т.Е. Константинова, В.А. Белошенко, В.Н. Варюхин, В.А. Глазунова, 

В.В. Бурховецкий 

12.50–13.10 У-6  Магнітні властивості суперферомагнітного стану плівки з 

перпендикулярною анізотропією 

С.М. Рябченко, М.М.Кулик, В.М. Калита 

   

13.10–14.00  Обідня перерва 

   

  Співголови 

С.О. Фірстов, Т.Є. Константінова 

14.00–14.20 У-7  Оптические нанокомпозиты на основе ионных жидких кристаллов с 

наночастицами металлов и полупроводников 

Т.А. Мирная, Г.Г. Яремчук, В.Н.Асаула, Г.В. Климушева 

14.20–14.40 У-8  Властивості графенових флейків, отриманих ультразвуковою 

обробкою графіту 

В.О. Юхимчук, М.Я. Валах, О.М. Грещук, Р.Н. Аріф, А.Г. Рожин, М.Я. 

Скорик 
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14.40–15.00 У-9  Нанокомпозиты полианилина с дисудьфидами молибдена и вольфрама 

как перспективные электроды для литиевых аккумуляторов и 

суперконденсаторов 

О.А. Козаренко, О.Ю. Посудиевский, В.Г. Кошечко, В.Д. Походенко 

15.00–15.20 У-10  Спектральні прояви взаємодії між біоорганичними молекулами та 

оксидом графену при кімнатних та кріогенних температурах 

В.О Карачевцев, О.Ю. Іванов, В.О. Валеев, В.С. Леонтьєв, М.В. 

Карачевцев 

15.20–15.40 У-11  Халкон-вмісні калікс[4]арени – нанорозмірні модулятори поляризації 

мембран мітохондрій 

Л.Г. Бабіч, С.Г. Шликов, А.М. Кушнарьова, О.А. Єсипенко 

15.40–16.00 У-12  Використання аналітичних методів на пучках іонів для дослідження 

покриттів із високоентропійних сплавів  

В.В.Левенець, О.Ю.Лонін, О.П.Омельник, А.О.Щур, А.А.Андреєв, 

В.Ф.Горбань 

   

16.00–16.20  Перерва-кава 

   

  Співголови 

В.О Карачевцев, Т.А.Мирна 

16.20–16.40 У-13  (Ti, Nb, V, Cr)-Al-(C, N) MAX-phases-based multifunctional materials: 

preparation, structure and properties  

T. A. Prikhna, T.V. Basyuk, V. B. Sverdun, O. P. Ostash, A. D. Ivasyshin, 

M. V. Karpets, T. Cabioch, P. Chartier, A. G. Kastornov, V. T. Varchenko, 

V. E. Moshchil1, A. P. Shapovalov, L. Javorska, A. Kalinka, J. Cyboroń, S. 

N. Dub, Y. D. Filatov, V.V. Kovylaev, L. I. Chirko, Y. V. Chaykovskiy, A. 

A. Osadchiy, D. V. Sokaluk, V. N. Tkach, A. V. Starostina 

16.40–17.00 У-14  Новые перспективные свойства графеноподобных дихалькогенидов d-

переходных металлов 

Л.М. Куликов 

17.00–17.20 У-15  Магнітна динаміка мезоскопічних систем 

В.О.Голуб 

17.20–17.40 У-16  Влияние термообработки в воздушной среде на оптические свойства 

застывших плавов EuSe и EuIn2Se4 в NaCl-KCl 

Л.Ф. Кошкина 

17.40–18.00 У-17  Нові можливості багатопараметричної фазоваріаційної діагностики 

наносистем 

С.В. Дмітрієв, В.Б. Молодкін, М.Г. Толмачов, О.С. Скакунова, С.В. 

Лізунова, Р.В. Лехняк, К.В. Фузік, Г.О. Веліховський, О.П. Васькевич, 

В.В. Лізунов, А.А Катасонов 

   

9.00–18.00  Стендові доповіді. Секції 1, 3, 4 
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 2 грудня 

  Співголови 

В.М.Уваров, П.П. Горбик 

9.00–9.30 П-4  Калікс[4]арени як супрамолекулярні ефектори АТР-гідролазних систем 

гладеньком’язових клітин 

С.О. Костерін, В.І. Кальченко 

9.30–10.00 П-5  Феромагнітні наноматеріали: синтез та властивості  

А.Г. Білоус, К.Д. Соловйова, С.О. Солопан, О.В. Єленіч, Ю.Ю. Шлапа, 

О.І. Товстолиткін 

10.00–10.30 П-6  Models of Qubit Entanglement and Dynamics in Disordered Meso- and 

Nanoenvironments 

L. Pastur 

   

10.30–11.00  Перерва-кава 

   

  Співголови 

А.Г. Білоус, Л.А.Пастур 

11.00–11.20 У-18  Giant thermoelectric power of ferromagnetic nanocomposites СoX 

(Al2O3)1-X in magnetic field  

G.V. Lashkarev, M.V. Radchenko, M.E. Bugaiova, A.Ye. Baibara1, W. 

Knoff, T. Story, L.A. Krushynskaya, Y.A. Stelmakh 

11.20–11.40 У-19  Spin-current resonances in magnetically inhomogeneous low-dimensional 

conducting systems 

O.V.Charkina, A.N.Kalinenko, A.I.Kopeliovich, P.V.Pyshkin, 

A.V.Yanovsky 

11.40–12.00 У-20  Наноинжиниринг ансамблей начастиц металлов и полупроводников  

Н.А. Матвеевская, Т.Г. Бейник, Н.В. Бондарь 

12.00–12.20 У-21  Структура твердофазних з’єднань жароміцних сплавів, отриманих з 

використанням наноструктурованих присадкових матеріалів 

С.І. Кучук-Яценко, І.В. Зяхор, М.С. Завертанний, А.О. Наконечний 

12.20–12.40 У-22  Активовані вуглецеві волокнисті наноструктурні матеріали медичного 

призначення 

І.В. Уварова, В.П. Сергєєв, О.В. Щербицька, В.Д. Кліпов 

12.40–13.00 У-23  Концепція виготовлення анізотропних наноструктурованих магнетів зі 

сплавів РЗМ-ПМ 

І.І. Булик 

   

13.00–14.00  Обідня перерва 

   

  Співголови 

І.В. Уварова, Г.В.Лашкарьов 

14.00–14.20 У-24  Optimal thermoelectric performance of nanodevices based on single wall 

carbon nanotubes and single molecule transistors  

Yu.D. Zubov, O.A. Ilinskaya, I.V. Krive 

14.20–14.40 У-25  Антиоксидантний, протизапальний та метаболічний ефекти введення 

наночасток діоксиду церію при експериментальній пневмонії у щурів.  

Досенко В.Е., Портниченко В.И., Серебровська З.О., Доровських А.В., 

Шиш А.М., Павлович С.И., Сидоренко А.М., Колчева М.Г., Лисенко 

В.С., Тьортих В.А. Больбух Ю. Н 

14.40–15.00 У-26  ЕПР-діагностика кровоспинних препаратів на основі полісахаридів 

А.А. Кончиць, Б.Д. Шаніна, І.Б. Янчук, С.В. Красновид 
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15.00–15.20 У-27  Нанокристаллические оксидные порошки для микроструктурного 

проектирования материалов  

Е.В. Дудник, С.Н. Лакиза, В.В. Цукренко, Я.С. Тищенко, А.К. Рубан, 

В.П. Редько 

15.20–15.40 У-28  Образование вихрей и складок в деформируемом материале при 

винтовой экструзии 

Я.Е.Бейгельзимер, Р.Ю.Кулагин, А.А.Давиденко 

15.40–16.00 У-29  New quasiatomic nanoheterostructures: Superatoms and Excitonic 

quasimolecules 

Sergey I. Pokutnyi, Petr P. Gorbyk, Wlodzimierz Salejda, Dominique Persano 

Adorno 
   

16.00–16.20  Перерва-кава 

   

  Співголови 

С.І.Покутній, Є. С. Сиркін 

16.20–16.40 У-30  Two-phase equilibrium states in two-component nanoparticles: size, 

depletion and hysteresis effects 

A.S. Shirinyan, Y.S. Bilogorodskyy, G. Wilde, V.A. Makara 

16.40–17.00 У-31  Дослідження кінетики десорбції кверцетину з полімерних матриць на 

основі альгінату натрію 

Орел Л.А., Сінельніков С.І., Кобріна Л.В., Рябов С.В. 

17.00–17.20 У-32  Туннелирование через квантовые точки в барьере гетероструктуры 

сверхпроводник-полупроводник-сверхпроводник 

А.П. Шаповалов, Т.А. Прихна, В.Е. Шатерник, А.Ю. Суворов, 

Н.А. Скорик, В.И Бондарчук, М.А. Белоголовский 

17.20–17.40 У-33  Діагностика самоорганізації конденсованих середовищ методами 

радіоспектроскопії 

В.В. Трачевський 

17.40–18.00 У-34  Применение резонансной дифракции на решетках с тонким 

диэлектрическим слоем для определения оптических свойств 

покрытий 

И.С. Спевак, В.К. Гавриков, М.А. Тимченко, А.В. Кац 

   

9.00–18.00  Стендові доповіді. Секції 2, 5-10 

18.00  Прийняття рішення 

Закриття конференції 
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СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ 

 1 грудня 

 СЕКЦІЯ 1. Структура та властивості нанорозмірних систем 

С1-1  Наноструктуры в процессах нанохимических и микробиологических 

трансформаций и разделения железооксидносиликатных рудных материалов 

(ЖСРМ) 

В.А. Олейник, А.В. Панько, В.А. Прокопенко, Е.А.Цыганович, И.Г. Ковзун, 

Е.В. Аблец, Е.М. Никипелова 

С1-2  Фізичні засади надщільного запису інформації на основі нанорозмірних 

структурних неоднорідностей доменних стінок, утворених в одновісних 

феромагнітних плівках  

А.В. Шевченко, М.Ю. Барабаш, Г.Г. Влайков 

С1-3  Структура и свойства полимеров и полимерных композитов, 

модифицированных интенсивной пластической деформацией 

В.А. Белошенко, Ю.В. Возняк, А.В. Возняк, В.Ю. Дмитренко, Б.М. Савченко 

С1-4  Нанокластерні спінові структури в анізотропних магнетиках та їх стійкість в 

магнітному полі 

О.В. Чаркіна, М.М. Богдан, В.І. Бєлан 

С1-5  Мезопористые нанокомпозиты на основе диоксида титана как перспективные 

фотокатализаторы для очистки воды 

М.В. Бондаренко, Т.А. Халявка, С.В. Камишан, Я.В. Панасюк 

С1-6  IR-spectroscopy study of ZnO nanoparticles formation in aged of Zn(acac)2/ethanol 

solution 

A.V. Vasin, D.V. Kisel, S.V. Rarata, V.M. Naseka, V.V. Strelchuk, V.A.Tyortyh, 

S.V. Sevostianov, V.S. Lysenko, A.N. Nazarov 

С1-7  Ductility of polylactide blends reinforced with poly(butylene succinate) nanofibers  

А.V. Voznyak, A.A. Wozniak 

С1-8  Impact of graphene plates on structure alteration in graphene-epoxy nanocomposites 

B.M.Gorelov, A.M. Gorb, O.I. Polovina, A.B. Nadtochiy, D.L. Starokadomskiy, 

S.V. Shulga, V.M. Ogenko 

С1-9  Особливості організації та релаксації структури зварних з’єднань технічних 

поліетиленів 

В.Л. Демченко, М.В. Юрженко, М.Г. Менжерес 

С1-10  Нанокомпозити пектин-Ag0-поліетиленімін: структурна організація, 

термомеханічні властивості та антимікробна активність  

В.Л. Демченко, С.В. Рябов, Н.П. Рибальченко, Л.А. Гончаренко 

С1-11  Особливості структуротворення в розплавах поліпропілен-полівініловий 

спирт(гліцерин) -  метилкремнезем 

Л.С. Дзюбенко, О.О. Сап’яненко, П.П. Горбик, В.П. Плаван, Н.М. Резанова 

С1-12  Гібридні нанокомпозити на основі барвників і нановуглецевих структур 

Н.О. Дерев’янко, О.О. Іщенко, А.В. Кулініч, Л.Ф. Шаранда, С.В. Шульга, В.М. 

Огенко 

С1-13  Электрохимический синтез и электрокаталитические свойства наноразмерных 

мезопористых порошков карбида вольфрама 

С.В. Кулешов, И.А. Новоселова, Е.Н. Федоришена 
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С1-14  EPR and luminescence spectra investigations of nanoscaled systems by the modified 

crystal field approach 

K. Lamonova, O. Gorban, E. Zhitlukhina, R. Babkin, S. Orel, and Yu. Pashkevich 

С1-15  Магнітна взаємодія нанорозмірних плівок Ni та Dy2O3 

Г.В.Лашкарьов, А.М. Касумов, В.М. Караваєва, А.А. Микитченко, Ю.Ю. 

Румянцева 

С1-16  Гранулометричні характеристики порошку титанового сплаву ВТ20, 

отриманого методом відцентрового плазмового розпилення електроду 

Дурягіна З. А., Тростянчин А. М., Лемішка І. А., Джуган О. А. 

С1-17  Електрофізичні властивості системи поліамід – графени 

Лісова О.М., Махно С.М., Гуня Г.М., Семенцов Ю.І., Картель М.Т. 

С1-18  Electromagnetic interference shielding of cross-linked polyurethane/carbon 

nanotubes/Fe3O4 composites 

Eu.V. Lobko, L.Yu. Matzui, V. V.Oliynyk, V.L.Launetz, Yu.V. Yakovlev, 

Z.O. Gagolkyna, V.V. Klepko 

С1-19  The effect of metal’s complexes on the properties of polyurethane/carbon nanotubes 

composites 

Z.О. Gagolkina, Eu.V. Lobko, Yu.V. Yakovlev, V.V. Klepko 

С1-20  Waveguide structure on the base of magneto-optic film and dielectric nanocomposite 

multilayer in the near-IR regime 

I.S. Panyaev, N.N. Dadoenkova, Yu.S. Dadoenkova, I.A. Rozhleys, M. Krawczyk, 

I.L. Lyubchanskii, and D.G. Sannikov 

С1-21  Окиснення та гідрування монооксиду вуглецю на наночастинках кобальту, 

нанесених на оксид алюмінію: вплив розміру на каталітичні властивості 

В.І. Марчук, Є.Ю. Калішин, П.Є. Стрижак 

С1-22  Мессбауерівські і ультразвукові дослідження литих високоентропійних сплавів 

В.М. Надутов, О.І. Запорожець, С.Ю. Макаренко, М.О. Дордієнко 

С1-23  Size-dependent electron transfer in heterostructures of ZnO nanocrystals  

with single-layer carbon nitride 

Stroyuk O.L., Panasiuk Ya.V., Kuchmiy S.Ya. 

С1-24  Вплив розміру зерна і структурного стану границь зерен на параметри 

надпластичності алюмінієвого сплаву Al-Zn-Mg-Cu-Zr 

А.В. Пойда, В.П. Пойда, В.В. Брюховецький, Д.Є. Мила, А.В. Завдовєєв 

С1-25  Синтез та властивості фторид-провідних наноструктурних твердих розчинів на 

основі BaCeF5 

Р.М. Пшеничний, Т.В. Павленко, Ю.В. Погоренко, А.О. Омельчук 

С1-26  Низькочастотні особливості магнітної сприйнятливості наночастинок 

(La,Sr)MnO3 

Д.Г. Ковальчук, С.М. Рябченко, А.В. Боднарук, В.М. Калита, О.І. Товстолиткін, 

А.Г. Білоус 

С1-27  Закономірності течії та структуроутворення в нанонаповнених сумішах 

поліпропілен/полівініловий спирт 

Н.М. Резанова, Ю.О. Будаш, В.Ю. Булах, А.В. Коршун, Л.С. Дзюбенко, О.О. 

Сап’яненко, П.П. Горбик 

С1-28  Modification of tin (IV) oxide and research of their properties 

M. Samsonenko, S. Khalameida, V. Sydorchuk, V. Starchevskyy 
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С1-29  Эволюция структуры нанопорошков системы ZrO2 – 3 мол. % Y2O3 под 

воздействием высокого давления и температуры 

С.А. Синякина, О.А. Горбань, И.А. Даниленко, Ю.О. Кулик, Г.К. Волкова, В.А. 

Глазунова, С.В. Горбань, Т.Е. Константинова 

С1-30  The ground state structure of electron’s ensemble on one-dimension disordered 

lattice. 

L.A. Pastur, V.V. Slavin, A.A Krivchikov 

С1-31  Коливальні спектри оксиду графену: визначення відносної кількості 

кисневмісних груп 

С.Г. Степаньян, О.Ю. Іванов, В.О. Карачевцев 

С1-32  Особенности кристаллизации оксалата кальция моногидрата в присутствии L-

аспарагиновой кислоты 

Ю.В. Таранец, О.Н. Безкровная, И.М. Притула 

С1-33  Нелінійні повністю діелектричні метаматеріали, що підтримують заперту моду 

В.Р. Туз 

С1-34  Термодинамика одномерного атомарного адсорбата, локализованного в 

канавках углеродных нанобандлов  

К.А. Чишко, Е.С. Соколова 

 СЕКЦІЯ 2. Розмірні ефекти та самоорганізація наноструктур 

С2-1  Топологічні фазові переходи в стани з низькою і високою щільністю 2D 

вихрових пар, індуковані магнітним полем в безщілинній квантовій спіновій 

рідинi зі структурним безладом 

Ф.М. Буханько 

С2-2  Excitons in nanosystems consisting of semiconductor quantum dots 

S.I. Pokutnyi, P.P. Gorbyk, S.M. Machno, S.L. Prokopenko 

 СЕКЦІЯ 3. Метали, сплави, кераміка та композиційні матеріали в 

наноструктурному стані 

С3-1  Синтез і властивості нанокристалічних порошків складу  

90 ваг%ZrO2 (3 Y2O3, 2 CeO2) – 10 ваг %Al2O3, легованихCoAl2O4 

М.С. Глабай, В.П. Редько, В.В. Цукренко, О.К. Рубан, О.В. Дуднік 

С3-2  Induced magnetic anisotropy in Co/Al2O3 nanocomposite films. 

A.I. Dmitriev 

С3-3  Металоматричні композиційні матеріали, зміцнені нанорозмірними частинками 

А.С. Затуловський, В.О. Щерецький 

С3-4  Вплив Ті на формування структури надпровідних матеріалів на основі MgB2 в 

умовах високих тисків 

А.В. Козирєв, Т.О. Пріхна, Т.В. Басюк, А.В. Шатернік, П.П. Барвіцький 

С3-5  Компактирование материалов на основе МАХ фаз методом ударно-волнового 

нагружения 

Л.В. Судник, А.Р. Лученок, Ю.И. Колодкевич, Т.А. Прихна, Т.В. Басюк 

С3-6  Cамораспространяющийся высокотемпературный синтез как способ получения 

тиксотропной структуры в силуминах 

Кошелев М.В., Пригунова А. Г. 
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С3-7  Вплив малорозчинних домішок на основі елементів IV групи на кінетику 

початкової стадії спікання нанопорошків тетрагонального дiоксиду цирконію 

М.В. Лакуста, І.А. Даніленко, Т.Є. Константінова 

С3-8  Нанокристалічні порошки на основі ZrO2 для виготовлення композитів, 

стійких до процесу старіння 

І. О. Марек, О. К. Рубан, В. П. Редько, М. І. Даниленко, О. В. Дуднік 

С3-9  Властивості нанокристалічного порошку складу (мас.%) 90%Al2O3 – 10% ZrO2, 

одержаного методом гідротермального синтезу/механічного змішування 

М.Ю. Смирнова-Замкова, В.П.Редько, О.К. Рубан, О.В. Дуднік 

С3-10  Нанокомпозитний матеріал шаруватий кристал сегнетоелектрик 

Бахтінов А.П., Водоп’янов В.М., Ковалюк З.Д., Нетяга В.В., Ткачук І.Г. 

С3-11  Розподіл іонів Cr в проміжних фазах під час отримання кераміки Cr,Ca:YAG 

методом твердо-фазного синтезу 

О.М. Вовк, М.А. Чайка, W. Stręk, R. Tomala, О.Г. Федоров, А.Г. Дорошенко, D. 

Hreniak, О.В. Толмачов 

С3-12  Obtaining of ceramic materials from nano-sized barium iron-titanates with hollandite 

structure to increase reliability of caesium and its fission products immobilization 

B.G. Shabalin,Yu.A. Titov, S.P. Bugera 

 СЕКЦІЯ 4. Напівпровідникові наносистеми та наноструктури 

С4-1  Новые источники селена для люминесцентных наночастиц типа AIIBVI 

М. Ю. Дьяков, М. Ф. Проданов, В. В. Ващенко 

С4-2  Явища структурного впорядкування в напівпровідникових тринітридних 

наноструктурах та їх кореляція із локальними електричними параметрами  

П.М. Литвин, Ю.І. Мазур, А.В. Кучук, О.Є. Бєляєв 

С4-3  Kinetic peculiarities of the matter transport during GeSi QDs formation under 

heteroepitaxial growth 

S.S. Ponomaryov, V.O. Yukhymchuk, M.Ya. Valakh 

С4-4  Фотолюмінісцентні властивості наноструктур Zn-ZnO типу «ядро-оболонка» 

при адсорбції газів 

Ю.І. Венгрин, Д.І. Попович, А.С. Середницький 

С4-5  Моделювання процесів формування наночастинок оксиду цинку методом 

молекулярної динаміки 

Д.І. Попович, С.С. Савка, А.С. Середницький 

С4-6  Высокотемпературная сверхтекучесть в двухслойных электрон-дырочных 

наноструктурах 

С.И. Шевченко, Д.В. Филь 
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 СЕКЦІЯ 5. Вуглецеві наноматеріали 

С5-1  Вуглецеві нановолокна як наповнювачі полімерів 

Н.А. Гаврилюк 

С5-2  Формування нових оптичних та електронних властивостей наноструктур з 

рідкісноземельними включеннями під дією високого тиску та лазерного 

опромінення  

Ю. Г. Пашкевич, А. М. Прудніков, К. В. Ламонова, Р. Ю. Бабкін, О. Г. Вягін, 

О. С. Горностаєва, В. С. Уваров, М. І. Пасько 

С5-3  Углеродные многослойные сфероидальные нанокластеры: особенности 

структуры и химмотологические свойства в составе этанольных моторных 

топлив 

Полункин Е.В., Пилявский В.С., Каменева Т.М., Шелудько Е.В. 

С5-4  Структурні перетворення фулереноподібних плівок нітриду вуглецю з 

домішками нікелю під тиском та імпульсним лазерним опромінюванням. 

А.М. Прудніков, Ю.Г. Пашкевич, М.И. Пасько 

С5-5  Структурні та оптичні властивості фулереноподібних плівок нітриду вуглецю з 

домішками європію. 

А.М. Прудніков, Ю.Г. Пашкевич, О.Г. Вягін, М.И. Пасько 

С5-6  Электронные и колебательные свойства графеновых наноструктур с 

локальными и протяженными дефектами 

И. А. Господарев, Е. С. Сыркин, С. Б. Феодосьев 

С5-7  Влияние температуры восстановления оксида графена на кинетику 

низкотемпературной сорбции 4He. 

М.В. Хлыстюк, А.В. Долбин, В.Б. Есельсон, В.Г. Гаврилко, Н.А. Винников, 

Р.М. Баснукаева, I. Maluenda, W.K. Maser, A.M. Benito 

С5-8  Amorphous carbon films: preparation, structure and properties  

O.M. Kutsay, S.P. Starik, V.Yu. Gorohov, V.M. Tkach, O.G. Gontar, 

V.V. Garashchenko, A.P. Shapovalov 

С5-9  Синтез, властивості та застосування функціоналізованих вуглецевих 

наноструктур 

Н.Д. Щербань, С.М. Філоненко 

 СЕКЦІЯ 6. Плівки, покриття та поверхневі наносистеми 

С6-1  Electronic correlations and magneto-optical properties of MnBi 

V. N. Antonov, L. V. Bekenov 

С6-2  Особенности диспергирования коагулирования при отжиге нанопленок 

благородных металлов, нанесенных на твердые неметаллические поверхности 

Ю.В.Найдич, И.И.Габ, Т.В.Стецюк, Б.Д.Костюк 

С6-3  Поверхностные электромагнитные волны  

на структурированной границе металл-диэлектрик 

И.С. Спевак, В.К. Гавриков, М.А. Тимченко, А.В. Кац 

С6-4  Управление микрокапельной фракцией в потоке плазмы плазменно дугового 

источника 

Дробков М. Е., Гончаров А. А., Семенюк В. Ф. 
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С6-5  Визначення поверхневої енергії діелектричних покриттів на основі 

склокристалічних матеріалів методом оптичної тензометрії 

Дурягіна З., Ковбасюк Т., Bialopiotrowicz T., Беспалов С. 

С6-6  Структура іонно-плазмового покриття з високоентропійного сплаву 

AlFeNiCoCuCr 

В.М. Надутов, П.Ю. Волосевич, А.В. Прошак, В.Є. Панарин, Н.Є. Свавільний 

С6-7  Покращення стабільності електропровідних характеристик MAX-фаз системи 

Ti-Al-C зі срібним покриттям  

Т.О.Пріхна, А.Д. Івасишин, А.П. Шаповалов, О.П. Осташ, В.Б. Свердун, Д.В. 

Сокалюк, В.М. Ткач, В.Е. Мощиль 

С6-8  New type of recording media based on the gold nanoparticles integrated into the 

film/substrate interlayer for plasmon nanolithography 

V.M. Rubish, P.M. Lytvyn, M.O. Durkot, A.A. Tarnaj, F. Lofai 

С6-9  Дослідження факторів впливу на отримання розвинутої поверхні конденсату 

Al-O 

С.Б. Сидоренко, О.М. Бевза, А.В. Мумладзе, Я.С. Сидоренко, Ю.Ю. Ткаченко 

С6-10  Физико-механические характеристики вакуумно-дуговых нанослойных 

покрытий TiN/ZrN. 

Андреев А.А., Столбовой В.А., Соболь О.В., Береснев В.М. 

С6-11  Наноструктурные изменения плёнок CNx, Ni-C-N под действием лазерного 

излучения 

В.С. Уваров, А.М. Прудников, Л.Л. Федоренко, П.М. Литвин, М.А. Стеценко, 

С.П. Руденко, А.В. Пащенко 

С6-12  Влияние химического состава нанослойных фольг на формирование 

соединений из жаропрочного сплава на никелевой основе при ДСВ 

Ю. В. Фальченко, Т. В. Мельниченко, Л. В. Петрушинец, А. И. Устинов 

С6-13  Фіксація радіонуклідів залізо-кисневими нанорозмірними мінеральними 

фазами за умов відновного середовища  

О.М. Лавриненко, Б.Г. Шабалін 

 СЕКЦІЯ 7. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та 

медицині 

С7-1  Дослідження впливу наночастинок золота на здатність мезенхімальних 

стовбурових клітин до спрямованого та спонтанного диференціювання 

Н.О. Волкова, О.В.Павлович, О.М. Фесенко, А.М. Гольцев 

С7-2  Синтетичний гідроксиапатит як носій ліків 

Н. В. Каплуненко, Н. В. Бошицька, Л. С. Проценко, О. М. Будиліна, І. В. 

Уварова 

С7-3  Особливості адсорбції препаратів різної молекулярної маси біогенним 

гідроксиапатитом, легованим наномагнетитом 

О.М. Отиченко, Т.Є. Бабутіна, О.Р. Пархомей, Л.С. Проценко, О.М. Будиліна, 

І.В. Уварова 

С7-4  Модулююча дія калікс[4]аренів на ензиматичні властивості плазміну 

О.В. Савчук, О.І. Юсова, Т.В. Гриненко 

С7-5  Development of gas deposition technology for creation of bioactive and  

bioinert ceramic coatings onto magnesium substrate 

N.I. Klyui, O.P. Gryshkov, V.P. Temchenko, V.B. Lozinskii, B. Glasmacher 
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С7-6  Bioceramics based on nanostructured biogenic hydroxyapatite prepared by 

microwave sintering as scaffolds for cultivation of human stem cells 

H. Tovstonoh, L. Panchenko, O. Sych 

С7-7  Вплив калікс[4]арену С-145 на гемостаз in vivo та in vitro 

Е.В. Луговськой, В.О. Чернишенко 

С7-8  Синтез нанокристаллов золота и исследования их селективного токсического 

действия на раковые клетки 

А.В. Чевычалова, В.Р. Эстрела-Льопис, П.М. Литвин, Е.М. Фесенко, И.А. 

Штонь 

С7-9  Х-оптогенетика і Х-оптотерапія – нові можливості таргетного. неінвазійного 

впливу на органи і системи 

Я.М. Шуба 

С7-10  Вплив наноматеріалу на формування ембріонів свиней in vitro 

О.В. Щербак, Н.П. Галаган, П.А. Троцький, С.І. Ковтун 

 СЕКЦІЯ 8. Супрамолекулярні структури, аерогелі, колоїдні системи 

С8-1  Калікс[4]арен C-90 як перспективна супрамолекулярна сполука для регуляції 

активності Са2+, Mg2+-АТРази плазматичної мембрани гладеньком’язових 

клітин 

Т.О. Векліч, О.А. Шкрабак, Р.В. Родік, В.І. Кальченко, С.О. Костерін 

С8-2  Дія калікс[4]аренів на транспорт Са2+, електричний потенціал та активність 

електрон-транспортувального ланцюга в мітохондріях гладенького м’язу 

Ю.В. Данилович, Г.В. Данилович, О.В. Коломієць, Р.В. Родік, В.І. 

Кальченко,С.О. Костерін 

 СЕКЦІЯ 9. Діагностика і моделювання наноструктур та нанорозмірних 

систем 

С9-1  Теоретична модель малокутового багатократного розсіяння у об’єктах 

наноіндустрії та медицини. 

С.В. Дмітрієв, В.Б. Молодкін, М.Г. Толмачов, І.Е. Голентус, В.В. Лізунов, О.П. 

Васькевич 

С9-2  Stochastic model of stationary patterns formation during ion sputtering 

I.O. Lysenko 

С9-3  Моделирование наноструктурных процессов в рудных материалах и пелоидах 

В.А. Прокопенко, Е.А. Цыганович, И.Г. Ковзун, С.В. Нетреба, В.А. Олейник, 

Е.М. Никипелова 

С9-4  Рентгенівський аналіз зразків, які містять наночастинки карбіду кремнію 

М.М. Філоненко, В.І. Кашковський2, В.О. Євдокименко, Д.С. Каменських, В.В. 

Вахрін 

С9-5  Теоретичні розрахунки IЧ-спектру фулереноподібної молекули діоксиду 

силіцію (SiO2)20(H2O)10 

О.В. Філоненко, В.В. Лобанов 

 СЕКЦІЯ 10. Технології отримання наноматеріалів 

С10-1  Осадження двокомпонентного складу, що містить магнітний матеріал, за 

допомогою магнетронної розпилювальної системи 

О.М. Бевза, С.Б. Сидоренко, А.В. Мумладзе 
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С10-2  Нанонокомпозитные полипропиленовые волокна: синтез и применение в 

качестве адсорбентов 

Бондарь Ю.В., Кузенко С.В., Сливинский В.М. 

С10-3  Умови та механізм формування наноструктурованих зносостійких поверхневих 

шарів при зміні зовнішніх параметрів тертя та хімічного складу мідних сплавів 

О.М.Грипачевський 

С10-4  Низькотемпературний синтез нанопорошків алюмомагнезіальної шпінелі з 

використанням прекурсорів на основі органічних лігандів 

М.М. Дорошенко 

С10-5  Технологія одержання гелевого нанодобрива для рослинництва 

К.В. Калініченко, Г.М. Ніковська 

С10-6  Індцукційно-термічний метод отримання мікро- та наночасток 

Кузьмичєв А.І., Цибульсий Л.Ю., Майкут С.О., Дрозд І.М. 

С10-7  Исследование процессов электроразрядного спекания нанокомпозиций TiB2-

TiN и характеристика их свойств 

А.С.Петухов, И. В. Хобта, О.О.Васылькив, Й.Сакка, А.В.Рагуля, 

А.В.Деревянко 

С10-8  Особливості формування нанодисперсних карбідів і боридів перехідних 

металів за умов механохімії 

М.П.Сав’як, М.А. Васильківська, І.І.Тимофєєва 

С10-9  Формирование износостойких наноструктурных материалов при трении сталей 

в смазочно-охлаждающих жидкостях 
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A.I. Kharlamov, M.E. Bondarenko, O.J. Khyzhun, V.V. Fomenko 

 


